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Hegesztett kapcsolatokra vonatkozó általános előírások:

Hegesztési varratminőség: MSZ EN ISO 5817 szerinti C minőségi osztály.

A hegesztési varratok általános esetben az illesztendő szerkezeti elemek és

egységek az illesztések vonalai vagy körvonalai mentén folytonos varrattal végighegesztendők.

Hegesztési varratok méretei, ahol a varratok nem kerültek feltüntetésre:

- Sarokvarrat:                 a = 1.0 x v

- Kétoldali sarokvarrat: a = 2 x 0.5 x v

- 1/2 V és V varrat:         a = v 

- K varrat:           a= 2 x v/2
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SJ4 jelű segédjárom. Elrendezési tervek
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